KAPILLARASZENSION

Condensation conftrol
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WAS IST EINE KAPILLARASZENSION?

Die kapillare Hebung oder die Kapillaraszension ist die Eigenschaft von Substanzen, andere Substanzen
anzuziehen. Zur Kapillaraszension kommt es, wenn die intermolekularen Adhasionskrafte zwischen einer
Flussigkeit und einem festen Korper starker sind, als die intermolekularen Kohasionskrafte in der
Flussigkeit selbst. Dieser Effekt flhrt zur Bildung einer konkaven Oberflache (Meniskus), die entsteht,
wenn die Substanz mit einer vertikalen Flache in Beriihrung kommt. Es ist derselbe Effekt, wie pordse
Stoffe beispielsweise einen Schwamm, dazu bringen, Flissigkeiten aufzunehmen.

Bei der Errichtung eines Metalldaches mit installierter Antikondensationsmembran wie DRIPSTOP ist es
wichtig, dass die Dachprofile so angefertigt und angebracht werden, dass sie keine Mdglichkeit fiir die
Entstehung des Effekts der Kapillaraszension zulassen.

Folgen der Kapillaraszension

Im Falle, dass die Dachprofile mit DRIPSTOP installiert waren und der Effekt der Kapillaraszension nicht
verhindert wurde, wirde die Membran beginnen, das Wasser von der Aulenseite des Daches
anzuziehen und aufzunehmen. Da das Wasser auch einige unreine Stoffe enthalt, wirde dies allmahlich
zur Verschmutzung der Membran fiihren, was wiederum Bedingungen fur die Vermehrung von Bakterien
schaffen wirde.

Die Kapillaraszension ist die natlrliche Eigenschaft jeder Antikondensationsmembran. Jedoch sollte
dieser Effekt nicht zu stark ausgepragt sein, da dies auch negative Auswirkungen haben kann. Auf den
nachsten zwei Abbildungen kénnen Sie sehen, wie stark die Kapillaraszension verschiedener Stoffe sein
kann. Wir haben drei Proben in das gefarbte Wasser getaucht, um die Kapillaraszension verschiedener
Substanzen zu testen.
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Alle Proben wurden 24 Stunden bei einer Neigung von 20° getestet.

Die Ergebnisse unseres Tests zeigen, dass einige, auf dem Markt befindliche,
Antikondensationsmembranen einen zu starken Kapillaritatseffekt haben (auf beiden Bildern erste von
links). Dieser Effekt kann so stark sein, dass es schwer ist, diesen selbst durch Praventivmalnamen, die
im nachsten Kapitel erlautert werden, unter Kontrolle zu halten. Andererseits, verhalt sich DRIPSTOP
viel besser und ist in der Lage die Kapillaraszension muhelos zu kontrollieren (in der Mitte von beiden
Bildern).
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Wie kann die Kapillaraszension verhindert werden?

Um eine Kapillaritdt zu verhindern ist es wichtig, dass DR!PSTOP nicht verwendet wird, wenn sich die
Dachprofile Uberlappen. Entlang der Profilseite (seitliche Uberlappung) kann dieses Problem leicht
geldst werden indem man sicherstellt, dass die DRIPSTOP Membran um ein Paar Zentimeter schmaler
ist, als das Metallprofil selbst. Dieser Unterschied hangt von der Uberlappung ab. Eine gréRere
Aufmerksamkeit bei der Pravention der Kapillaraszension ist erforderlich, wenn es sich um eine
transversale (Boden) Uberlappung handelt, wenn das Wasser vom Dach in die Dachrinne ablauft. Im
Falle einer transversalen Uberlappung sollten die letzten 5 — 10 cm von der Membran entfernt werden,
und im Falle des letzten Profils, wo das Wasser in die Dachrinne ablauft, reichen etwa 5 cm aus. Die
manuellen Methoden, durch die man die Membran entfernt um die Kapillaritdt zu verhindern, sind unten
beschrieben worden.
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Wege zur Uberwindung der Kapillaritit:

DR!PSTOP sollte nicht auf Metallprofilen angebracht werden, wenn sich diese iberlappen oder an das
letzte Metallprofil angeschlossen werden, wo das Wasser in die Dachrinne ablauft. Wenn ein Applikator
vorhanden ist, der am Ende jedes Dachprofils automatisch die letzten Paar Zentimeter der Membran
abschneidet, sollte die Membran entfernt werden. Der Gedanke dabei ist es, die Grundfunktion der
Membran in diesem Bereich des Daches aufzuheben.

MANUELLE METHODEN

ANSTRICH

Die letzten Paar Zentimeter sollten mit einem auf Wasser basierenden Lack gestrichen werden. Diese
Methode ist effektiv und relativ einfach. Nach der Lackierung sollten Sie etwa 10 Minuten warten, damit
der Lack trocknen kann.
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BRENNEN

Fiar das Brennverfahren bendtigen Sie einen Gasbrenner oder ein elektrisches Heizgerat (680°C), mit
denen Sie an jenen Stellen Uber die Membran fahren muissen, an denen Sie die Entstehung des
Kapillaritatseffekts verhindern wollen. Auch diese Methode ist relativ leicht und einfach, erfordert jedoch
die Einhaltung gewisser Sicherheitsmallnahmen.

SCHNEIDEN

Diese Methode ist sehr mechanisch und erfordert viel Zeit. Sie schneiden die Membran an einer Stelle,
die Sie selbst aussuchen und ziehen sie in Ihre Richtung, um sie auf diese Weise von dem Metallprofil
zu lésen. Wir empfehlen diese Methode nicht, weil dabei die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
Metallprofile beschadigt werden.

AUTOMATISCHE METHODEN

Raffinierte Anwender |I6sen das Kapillaritatsproblem auf eine viel elegantere Art, die meisten mit dem so
genannten heiRen Draht, oder mit anderen Systemen, bei denen Hitze eingesetzt wird, um die
Polyesterfasern zur Schmelzung zu bringen. Wenden Sie sich bitte an uns, um mehr tber die Hersteller
solcher Gerate zu erfahren.
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